Ramki dystansowe TGI®-Spacer

Poprawa komfortu i izolacyjnosci szyb zespolonych Pilkington Insulight™
dzieki ulepszonym termicznie ramkom dystansowym. Ramki dystansowe
TGI®-Spacer redukuja straty ciepta na krawedziach szyb zespolonych

i poprawiajg wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta U, dla catego okna.
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Ramki dystansowe TGI®-Spacer zbudowane s3
z profilu wykonanego z tworzywa sztucznego,
potaczonego z cienkg blachg ze stali szlachetnej.
Zastosowane tworzywo sztuczne charakteryzuje
sie bardzo niskim wspotczynnikiem przewodzenia
ciepta, co pozwala redukowac straty ciepta na
brzegach szyby zespolonej, za$ stal szlachetna
wzmacnia ramke dystansowa i podnosi szczel-

no$¢ szyby zespolonej. Dodatkowa zaletg ramki
dystansowej TGI®-Spacer jest mozliwos¢ giecia
ramki w typowych gietarkach, a tym samym
tworzenie ciggtej bariery zapobiegajacej ucieczce
gazow szlachetnych z szyby.

Ramki dystansowe TGI®-Spacer dostepne sg

w roznych szerokosciach i kolorach co zapewnia
duzg elastycznosc¢ projektowa. Standardowo pro-
file dostepne sg w szesciu kolorach z palety RAL:
czarnym RAL 9005, ciemnoszarym RAL 7040,
jasnoszarym RAL 7035, jasnobragzowym

RAL 8003, ciemnobrazowym RAL 8016 i biatym
RAL 9016. Ramki dystansowe TGI®-Spacer sg
odporne na dziatanie promieniowania UV. Mozna
je stosowac ze wszystkimi rodzajami uszczel-
niaczy (réwniez z silikonami) oraz ze wszystkimi
gazami. Dzieki bardzo niskiemu wspotczynnikowi
przenikania ciepta, ramki dystansowe
TGI®-Spacer redukuja straty ciepta na brzegach
szyby zespolonej spowodowane przez mostki
termiczne. Przektada sie to nie tylko na komfort
uzytkowania pomieszczen, ale i ograniczenie
kosztéw ogrzewania.
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Pilkington Insulight™ Therm (U, = 1,1 W/m2K): 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear — 16 mm argon (90%) — 4 mm Pilkington Optitherm™ S3

zewnatrz —10°C

Liniowy wspétczynnik przenikania ciepta W (W/m2K) 0,081 0,04 0,077 0,04 0,111 0,049
Uy (W/m2K) 1,36 1,26 1,32 1,23 1,53 1,37

Temperatura powierzchni szkta przy krawedzi

przy temperaturze w pomieszczeniu +20°C, a na 4,1°C 8,6°C 5,3°C 9,5°C 4,7°C 9,5°C

Pilkington Insulight™ Therm Triple (U; = 0,7 W/m?2K):

4 mm Pilkington Optitherm™ S3 — 12 mm argon (90%) — 4 mm Pilkington Optifloat™ Clear — 12 mm argon (90%) — 4 mm Pilkington Optitherm™ S3)

\zewnatrz —10°C

Liniowy wspotczynnik przenikania ciepta W (W/m2K) 0,086 0,039 0,075 0,038 0,111 0,044
Uy (W/m2K) 1,1 0,98 1,04 0,94 1,25 1,08
Temperatura powierzchni szkta przy krawedzi

przy temperaturze w pomieszczeniu +20°C, a na 6,2°C 11,0°C 6,8°C 11,0°C 7,1°C 11,9°C

/

Warto$c¢ liniowego wspétczynnika przenikania ciepta W (Psi) obliczona zgodnie z wytyczng WA-17/1 "Zoptymalizowane termicznie ramki dystansowe — Ustalenie reprezenta-

tywnych wartosci wspdtczynnika W", wydang przez instytut IFT.

Obliczone w ten sposéb reprezentatywne liniowe wspdtczynniki przenikania ciepta stosuje sie do typowych profili okiennych i przeszklen dla okreslania wspétczynnika
przenikania ciepta okien. Sg one definiowane zgodnie z wytyczng WA-08/2 wydang przez IFT: ,Zoptymalizowane termicznie ramki dystansowe, Cze$¢ 1. Ustalenie reprezen-

tatywnych wartosci wspétczynnika W dla profili okiennych”, dla okreslonych warunkdw.



Ramki dystansowe TGI®-Spacer stosowane

w jedno- i wielokomorowych szybach zespo-
lonych mogg poprawic izolacyjnos$¢ termiczng
catego okna (mozliwos¢ obnizenia wspdtczynnika
przenikania ciepta dla catego okna od 0,1 do

0,2 W/m2K). Dodatkowo, ze wzgledu na to, ze
szkto przy krawedzi bedzie cieplejsze, zmniejszy
sie rowniez ryzyko kondensacji pary wodnej na
obrzezach szyb od $rodka pomieszczenia.

e Poprawa wspoétczynnika przenikania ciepta
od 0,1 do 0,2 W/m2K.

e Redukcja mostkéw termicznych.

e Zmniejszenie ryzyka pojawienia sie kondensacji
pary wodnej przy krawedzi szyby.

Poprawiajg izolacyjnosc cieplng catego okna.
Mozna je taczy¢ ze wszystkimi rodzajami szkta
w jedno- lub wielokomorowych szybach zespo-
lonych.

Mozna je taczy¢ ze wszystkimi rodzajami gazow
szlachetnych i uszczelniaczami wykorzystywa-
nymi do produkcji szyb zespolonych.

.Ciepte ramki” sg dostepne w réznych kolorach
i szerokosciach.



Pazdziernik 2014

Niniejsza publikacja stanowi jedynie ogdlny opis produktéw. Dalsze, bardziej szczegétowe informacje mozna uzyskac u lokalnego dostawcy produktow
marki Pilkington. Do obowigzkéw uzytkownika nalezy sprawdzenie, czy zastosowanie produktu odpowiada konkretnemu przeznaczeniu oraz czy sposob
jego uzytkowania spetnia wszystkie stosowne przepisy prawa, normy, zasady postepowania i inne wymogi. W najszerszym zakresie dozwolonym
przez obowigzujgce prawo spotka Nippon Sheet Glass Co. Ltd. oraz jej spotki zalezne zrzekaja sie wszelkiej odpowiedzialnosci za btedy lub pominiecia
w niniejszej publikacji oraz za wszelkie konsekwencje wynikajace z polegania na niej. Pilkington, ,Insulight”, ,Optifloat” i ,Optitherm”
sg znakami handlowymi nalezagcymi do Nippon Sheet Glass Co. Ltd lub jej spotek zaleznych.

q

Znakowanie CE potwierdza, ze produkt jest zgodny z odpowiednig zharmonizowang normg europejska. Etykiete towarzyszaca znakowaniu CE
dla kazdego produktu, obejmujaca deklarowane wartosci, mozna znalez¢ na stronie internetowej www. pilkington.com/CE
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