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Izolacyjnos¢ akustyczna wrasciwa wg PN-EN 20140-3:1999

Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci elementéw od dzwiekéw powietrznych

Zleceniodawca:
PILKINGTON Sp.z o.o.,ul.Lublariska 36, 31—476 Krakdw
Prébka montowana przez: Zleceniodawce
Opis badanej prébki:
szyba zespolona
wymiar: 1230 x 1480 mm
6 Optitherm S /16Ar/ 66.2 Optiphone L
prébka nr 3/LA-707

Powierzchnia badanej probki: 1.80 m?
Wspdtczynnik infiltracji a = ———— m?®/(m h daPa®?) :
Objetod¢ komory nadawczej:  100.0 m3 — — — — zakres czestotliwodci zgodny z krzywg
Objgtos¢ komory odbiorczej : 93.0 m3 —— odniesienia wg normy PN—EN [SO 717—1:1999
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Ocena na podstawie wyniku pomiaru laboratoryjnego za pomocg metedy inzynierskiej
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