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Przedmiot badan: Bezpieczne szyby warstwowe Pilkington
Optilam™ 8,8 o budowie:
szkto float 4mm/0,76mm folia PVB/szkto float 4mm

Zleceniodawca: Pilkington Polska Sp. z o.0.
27-600 Sandomierz ul. Portowa 24

Rodzaj badan: Sprawdzenie klasy odpornosci na reczny atak
wg PN-EN 356:2000 ,Szkto w budownictwie Szyby
ochronne Badania i klasyfikacja odpornosci
na reczy atak”

Orzeczenie lub wynik: Szyby warstwowe ochronne
Pilkington Optilam™ 8,8 spetniajq
Wymagania dla klasy P2A szyb
ochronnych wg PN-EN 356:200
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Podstawa orzeczenia: Sprawozdanie z Badania Nr 018.W.23.N
z dnia 26.05.2023 r.

IZXZXZ.

Odpowiedzialny za badanie:

Lider Grupy Badawczej
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